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RESUMEN

Las caracteristicas de los productos utilizados en edificacion y que contribuyen a la proteccion
frente al ruido se indican en el punto 4.1, Caracteristicas exigibles a los productos, del
Documento Basico Proteccion frente al ruido, DB-HR.

Las lanas minerales son excelentes absorbentes acusticos, y por ello, resuelven eficazmente
los problemas de acondicionamiento y aislamiento acustico de los recintos en los edificios.

En este trabajo se exponen brevemente las propieades acusticas de las lanas minerales, asi
como la influencia de distintos factores en la efectividad acustica de las soluciones
constructivas que incorporan lanas minerales.

LANAS MINERALES

1. Definicion
Segun la norma de producto EN 13162, Productos manufacturados de lana mineral (MW),
Especificacion, las lanas minerales son materiales o productos aislantes de consistencia
lanosa obtenidos por fusion de roca (minerales basalticos/volcanicas) o vidrio (arenas
siliceas) .

Las lanas minerales tienen una estructura fibrilar, de porosidad abierta, con aplicaciones
aislamiento térmico, absorbente/aislamiento acustico y proteccién pasiva frente al fuego.
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Para su fabricacién. las materias primas,
una vez mezcladas, se introducen en el
horno de fusién, y mediante la aportacion
de energia primaria, se obtiene la fusion
de la mezcla a altas temperaturas.

El fundido se estira mecanicamente para
la generacion de la lana, y finalmente,
mediante polimerizacion y  corte,
transformarlo en los productos
comerciales, en forma de rollos, paneles o
elementos modeados.

2. Propiedades acusticas

Segun el apartado 4.1 del CTE DB-HR, los productos destinados en edificacion y que
contribuyen a la proteccion frente al ruido se caracterizan por:

e La resistividad al flujo del aire, r, en kPa.s/m?, obtenida segun UNE EN 29053, y la
rigidez dinamica, s’, en MN/m®, obtenida segin UNE EN 29052-1 en el caso de
productos de relleno de las camaras de los elementos constructivos de separacion.

La resistividad al flujo del aire, r, es
la capacidad que tienen los
productos de reducir la energia
acustica trasmitida, disminuyendo la
velocidad del sonido dentro del
mismo.

La velocidad del sonido en el aire es %
de aproximadamente: 340 m/s.
i _—

La velocidad del sonido en las lanas %
minerales es de aproximadamente:
180 m/s.

e La rigidez dinamica, s’, en MN/m?®, obtenida segun UNE EN 29052-1 y la clase de
compresibilidad, definida en sus propias normas UNE, en el caso de productos aislantes
de ruido de impactos utilizados en suelos flotantes y bandas elasticas.



T a))
ECNIACUSTICA

VALENCIA - 2015

La rigidez dinamica, s’, indica la
capacidad del mismo para actuar
como un muelle y
consecuentemente, su capacidad
para actuar como amortiguador
acustico. Por esta razén, la rigidez
dinamica es uno de los parametros
que determina el aislamiento
acustico de materiales a ruido de
impacto.

donde:

S: es la superficie de la muestra.

F: es la fuerza dinamica
perpendicular a la muestra.

Ad: es el cambio dinamico resultante
en el espesor del material elastico.
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El coeficiente de absorcién acustica, a, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 y
de productos

2000 Hz y el coeficiente de absorcién acustica medio a,, en el caso

utilizados como absorbentes acusticos.

El coeficiente de absorcion acustica,
a, es la capacidad de absorber parte
de la energia acustica incidente en
un material.

Energia absorbida

oy = —
Energia incidente
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Para las lanas minerales, el coeficiente de absorcién acustica depende
fundamentalmente del espesor de los productos, y en menor medida de otros factores
como pueden ser la densidad o el tipo de fibrado:

Lana Mineral 16 kg/m?
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Problemas acusticos
1. Acondicionamiento acustico

Son aquellas técnicas aplicadas al interior de un local, o recinto, con el objetivo de disminuir el
ruido interior y de optimizar la calidad acustica del mismo.

Estas técnicas consisten en aumentar la absorcion acustica del interior de los locales, mediante
la utilizacion de productos con un alto coeficiente de absorcién acustica, consiguiendo reducir
el tiempo de reverberacion interior del local.

El tiempo de reverberacion del local se puede medir o estimar mediante el algoritmo:

T= (5] V = volume of the room [m’]

S = area of the different surfaces [m?]

7 >|<

[mz] o = absorption of the different surfaces [-]

1
6
A=2.Sa
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2. Aislamiento acustico

Es la capacidad de los cerramientos para reducir el ruido de inmision, o de emisién, en un local
a otro.

Pueden ser de dos tipos:

1. Ruido aéreo, origen y recepcién en el aire.
2. Ruido estructural (o de impacto), origen en un medio sdlido.

Los sistemas mas eficaces para el
aislamiento acustico entre recintos estan
formados por cerramientos de dos hojas
con camara rellena de un material
altamente absorbente, como las lanas
minerales, que funcionan acusticamente
bajo el principio MASA-MUELLE-MASA.

La eficacia de estos sistemas se
fundamenta en la ELASTICIDAD de las
lanas minerales, definida por su baLa
RIGIDEZ DINAMICA, s’, medida en MN/m"~.

Los valores de la RIGIDEZ DINAMICA, s’,
de las lanas minerales, disminuyen con la
densidad del producto y con el aumento de
espesor.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EFICACIA ACUSTICA DE LOS CERRAMIENTOS

1. Influencia de la masa superficial del cerramiento

Para un mismo tipo de cerramiento, cuanto mayor sea la masa superficial del mismo,
mayor sera el aislamiento acustico que aporta.
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2. Influencia de la separacién entre hojas y su relleno

Cuanto mayor sea la separacion entre las hojas, mayor sera el aislamiento acustico aportado
por la solucién constructiva.

3. Influencia de la resistividad al flujo de aire de la lana mineral

La resistividad al flujo del aire de la lana mineral que rellena la camara de un cerramiento, no
presenta ventaja para el aislamiento acustico de los sistemas cuando su resistividad al flujo de
aire, r, se situe entre los valores:

5 kPa-s/m® < r < 50 kPa-s/m®
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3. Influencia del espesor de relleno de lana mineral

Para una misma solucion constructiva, cuanto mayor sea el espesor de la camara rellenado
con lana mineral, mayor sera el aislamiento acustico aportado por la misma.
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CONCLUSION

Las lanas minerales son excelentes absorbentes acusticos, y por ello, resuelven eficazmente
los problemas de acondicionamiento y aislamiento acustico en los recintos de los edificios.

Para cada tipo de problematica se debe seleccionar el producto y la solucién constructiva
adecuada segun las caracteristicas acusticas y mecanicas requeridas para cada caso.
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