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ABSTRACT

A multidiscipline-working group has joined in order to develop new acoustic materials based on
out of order recycled tires. Researchers of the Acoustics, Polymeric Materials Transformation
and Material Sciences, have united their efforts in order to study industrial applications where
these materials could have a real use and to develop the most suitable material for each
application. The special characteristics that present these new materials have lead to the use of
a working methodology based on the search and validation of analytical models that allow
relating mechanical and acoustical properties.

RESUMEN

Se ha constituido un grupo de trabajo multidisciplinar para desarrollar nuevos materiales
acusticos basados en el reciclado de neumaticos fuera de uso. Investigadores de las areas de
Acustica, Transformacion de Materiales Poliméricos y Ciencia de los Materiales, han unido sus
esfuerzos para estudiar sectores industriales donde estos materiales puedan tener un nicho de
mercado y desarrollar el material mas adecuado a cada aplicacién. Las caracteristicas
especiales que presentan estos materiales nuevos han aconsejado la utilizacion de una
metodologia de trabajo basada en la basqueda y validacién de modelos analiticos que permitan
relacionar propiedades mecanicas y acusticas.

INTRODUCCION

El rapido crecimiento del desarrollo econémico en las Ultimas décadas ha generado
importantes modificaciones en la forma de vida de las sociedades industrializadas. La mejora y
abaratamiento de materiales y procesos han permitido que los bienes propios de una sociedad
de consumo, tales como TV, electrodomésticos, automdvil, etc., sean asequibles a la gran
mayoria de la poblacion. Ahora bien, la demanda de la sociedad de una mejor calidad de vida
no se detiene ahi: se desean hogares mas cémodos y mejor aclimatados, donde una seleccién
adecuada de los materiales de construccion contribuya a mejorar nuestro confort y el ruido
externo no interfiera nuestra vida cotidiana.

Sin embargo, esto tiene un coste importante; la generacion de residuos de todo tipo se ha
multiplicado y la sociedad debe impulsar medidas y mecanismos de concienciacion de manera



gue este crecimiento sea sostenible en el futuro.

A esta “forma de hacer” se orientan los esfuerzos de un grupo de trabajo multidisciplinar
constituido por investigadores de la Universidad del Pais Vasco y los Centros Tecnoldgicos
Labein y Gaiker. El trabajo esta siendo financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnologia a
través de su Programa de Materiales del Plan Nacional de Investigacion Cientifica, Desarrollo e
Innovacién Tecnol6gica 2000-2003 con la colaboracion al 50% de Fondos FEDER [1,2].
Basicamente, el proyecto trata de dar respuesta a dos problemas muy actuales: la falta de
técnicas de valorizacién para los neumaticos fuera de uso que se generan en cantidades
crecientes cada dia [3] y los mayores requerimientos de confort acusticos que propone el
nuevo Cdédigo Técnico de Edificacion [4]. El proyecto tiene una duracién de tres afios (2002-
2004).

Con estas premisas se constituydé el grupo de trabajo. Para el desarrollo del proyecto se
establecié una metodologia de trabajo que se pasa a exponer.

DESARROLLO DEL PROYECTO
Las fases basicas, de comienzo del proyecto, planteadas fueron:

Puesta en comun de los puntos de vista de cada una de las areas de conocimiento
participantes.

Revisién del Estado del Arte: estudios previos, sectores industriales, productos
existentes en el mercado. Analisis DAFO y eleccién de aplicacién/es objetivo del
proyecto.

Tras la puesta en comun de las tres areas de conocimiento se concluyé que,
independientemente del campo de aplicacion que finalmente se seleccionase, el tipo de
materiales a emplear y los requerimientos de material para las pruebas acusticas aconsejaban
utilizar un método distinto al de “prueba y error”. Se consideré necesario desarrollar modelos
analiticos que permitiesen una estimacién aproximada de las caracteristicas acusticas del
material basandose en sus propiedades fisico-mecénicas.

La revision de la literatura relacionada desaconsejé orientarse hacia aplicaciones muy
estudiadas como las mezclas asfélticas [5,6] y pantallas antirruido [7,8]. Asi mismo, se
descartaron los paneles absorbentes por la dificultad de fabricar materiales espumados de baja
densidad con control de sus caracteristicas. Por el contrario, se concluydé que bs laminas
antimpacto ofrecian posibilidades como elementos de construccion y otras posibles
aplicaciones [9]. En lo que se refiere a caracteristicas acusticas de los materiales destinados a
esta aplicacién, se encontrd que éstas pueden ser modelizadas en funcién de propiedades
fisico-mecanicas tales como densidad, rigidez dinamica y estatica, médulo de Poisson, factor
de pérdida dinamica.... Asi mismo, se propuso la conveniencia de establecer relaciones
analiticas entre la composicidon de una determinada formulacién y estas caracteristicas fisico-
mecanicas.

A partir de esas conclusiones se acordé la siguiente planificacion de trabajo:

Presentacién de modelos analiticos para relacionar composicién con propiedades
fisico-mecanicas y propiedades acusticas.

Seleccién de aglutinantes del material reciclado que potencialmente puedan dar
caracteristicas adecuadas.

Fabricacion de probetas con distinta composiciéon de reciclado, aglutinante, otros
aditivos.

Caracterizacion fisico-mecénica de los materiales.

Analisis de los resultados y validacién de modelos fisico-mecanicos.

Modelizacién de propiedades acusticas con las propiedades fisico-mecanicas medidas



en probetas.

Seleccion de materiales con propiedades acusticas 6ptimas.
Fabricacién de prototipo escala de ensayo acustico.
Ensayos acusticos.

Validacién de modelos de propiedades acusticas.

ESTADO ACTUAL DE EJECUCION DEL PROYECTO
Hasta el momento actual el proyecto ha desarrollado las siguientes tareas:

Para la modelizaciéon de propiedades fisico-mecanicas se ha propuesto partir de los
modelos clasicos de los materiales compuestos reforzados por particulas.
Dependiendo de los resultados que se obtengan se procedera a realizar las
adaptaciones necesarias. En cuanto a las propiedades acusticas, se estan validando
algunos modelos que las estiman en funcién de sus propiedades fisico-mecéanicas del
material [10,11]. Esta validacion de modelos se esta realizando en primer lugar con
materiales tradicionales, tal y como se puede ver en el ejemplo de modelo SEA
(Statistical Energy Analisys) de la siguiente figura.
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Figura 1: Modelo S.E.A. del aislamiento a ruido aéreo en laboratorio de una losa de hormigén

Como material reciclado se ha decidido trabajar con la granulometria de tres mm por
tener un coste de obtencibn méas asequible que el polvo de caucho. Atendiendo a
criterios de tecnologia de fabricacion y expectativas de propiedades, para aglutinar el
caucho se han elegido materiales termoplasticoelastomeros y materiales
termoestables.

Se estan fabricando probetas de los materiales nuevos. Cuando el aglutinante tiene
elevada elasticidad, se trabaja con composiciones que abarcan todo el rango de
proporcion relativa de caucho. Con aglutinantes termoestables, las formulaciones
trabajadas no sobrepasan el 10% de ligante.

Se ha realizado un estudio exhaustivo de la metodologia mas adecuada para
determinar las propiedades fisico-mecanicas consideradas. La densidad se mide por el
método tipo A segun la norma UNE-53020: 1973. EI comportamiento a traccion se mide



con la norma UNE-53510: 2001, probetas estan troqueladas con forma de halterio de
tipol. El factor de pérdidas se mide por andlisis dindmico termomecanico (DMTA), se
troquelan dos probetas de una placa prensada y se someten esfuerzos cortantes a
diferentes frecuencias y temperaturas, en las siguientes fotografias se puede apreciar
las probetas y estas colocadas en el dispositivo de DMTA.

Figura 2: Probetas de material prototipo y disposicion del ensayo DMTA para la medida del
factor de pérdidas

Actualmente se estan desarrollando y revisando los métodos de medida de los médulos de
rigidez dindmica y de Poisson.

CONCLUSIONES

Las conclusiones a las que se puede llegar en el momento actual de ejecucion del proyecto
son:

Idoneidad de los grupos de trabajo multidisciplinares. El trabajo desarrollado ha
demostrado que las tres areas de conocimiento son indispensables cuando se desea
alcanzar objetivos como los de este proyecto.

El caucho reciclado proveniente de neumaticos fuera de uso presenta buenas
expectativas en aplicaciones acusticas en el campo de los impactos y amortiguacién de
vibraciones.

Las propiedades aculsticas de materiales compuestos y con algin constituyente
reciclado se pueden evaluar en funcion de propiedades fisico-mecéanicas facilmente
medibles.

La metodologia de trabajo basada en la modelizacién previa al ensayo de las
propiedades acusticas representa importante ahorro de costes.
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